<Files>
<hzb>
回弹法检测混凝土抗压强度批处理汇总表
	构  件
	龄期(天)
	现龄期混凝土强度推定值(MPa)
	混凝土抗压强度换算值(MPa)

	编号
	构   件   名   称
	
	
	平均值
	标准差
	最小值

	<bh>
	<gjmc>
	<nq>
	<gjqdtdz>
	<qdhspjz>
	<qdhsbzc>
	<qdhszxz>

	混凝土输送方式
	<hnt>
	砼设计等级
	<sjqd>
	回弹仪
	生产厂家
	北京智博联科技股份有限公司
	型  号
	<yqxh>

	检 测 依 据
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)
	
	编  号
	<yqbh>
	率定值
	<ldz>

	构件数量：<pgjzs>    测区数：<pgjcqzs>   批强度推定值：<pgjqdtdz>    平均强度：<pgjqdpjz>   标准差：<pgjqdbzc>

	浇注日期：<jzrq>


检测：
复核：
</hzb>
</Files>
